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-04 Ç27,8 1,094
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Очковая пластина
("Риббон-400")

15М/ЕД8.610.730

Гордеев А.А.
Сидоров И.М.

Сталь 38Х2МЮА-Ш
ГОСТ 4543-71Лушкин А.Н.Ин
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15М/ЕД8.610.730
Копировал Формат A3

Ra 3,2 ( )

1. 28... 32 HRC
2. Азотировать h 0,2... 0,3 HV 0.5/10-739min
3. Обработать паром t 550Å-565ÅC- 1 час
4. Размер D +0,05 указать при заказе


